Steelken

Brillante

232.80 Uncoated

232.81

<
TYP HELIX I

Fresa frontal con ranura transversal
Shell mill with cross slot

Fraise trou lisse avec rainure trasversale
Fresa frontali con cava trasversale
Walzenstirnfraser mit Quernute

®pe3a mopyoso-yuauHOpUYeckas

D d A z
232.80.
k10 H7
40 16 32 6 04000
50 22 36 8 05000
63 27 4 8 06300
80 27 4 10 08000
100 32 50 12 10000

|ir

Condiciones de corte
Cutting conditions
Conditions de coupe
Condizioni di taglio
Schnittbedingungen
Pexumel pe3aHus

232.80

Inox
Stainless

Inox
Stainless




40 |30 13 451 0,108 358 232 32| 0,108 251 163 25| 0,108 199 129 21| 0,097 163 95 141 0,097 108 63
50 |38 1,7 451 0,094 287|216 32| 0,094 201 151 25| 0,094 159 120 21| 0,085 131 89 141 0,085 86 59
63 |47 21 451 0,094 228 1N 32| 0,094 159 120 25| 0,094 127 95 21| 0,085 104 Al 141 0,085 68 46
80 |60 2,7 451 0,084 179] 151 32| 0,084 126 106 25| 0,084 100 84 21| 0,075 82 61 14| 0,075 54 40
100 |75 33 451 0,076 143|131 32| 0,076 101 92 25 0,076 80 73 21| 0,068 66 54 141 0,068 43 35




B

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciaiinossidabil, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Aciersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Feritic-Martensitic, Austenttic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Accaiinossidabi, Feritico-Martensitico, Austenitico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Ferritic-Martensitic, Austentic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique
Acdaiinossidabil, Ferrtico-Martensitico, Austenttico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)
Nickel alloys (Cr-Ni)
Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

10 DeppumHele, MapmeHcUMHble Hepxaserouue cmarnu | Deppumnble, MapmeHcUMHble Hepxaserowjue cmanu | Deppumble, MapmeHcUMHble Hepxaseroujue cmanu | DeppumHle, MAPMEHCUMHble Hepxaseroue cmanu Nickel-Legierungen (Cr-Ni) Nickel-Legierungen (Cr-Ni)
M-301 M-302 M-303 M-304 M-305 M-306

D |AelA < 600 N/mm? 600800 N/mm? 800-1.000 N/mm? 1.000--1.200 N/mm? 1.200+1.400 N/mm? 1.400+1.600 N/mm?

P Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F
40 |30 13 23| 0,108 181 18 16| 0,097 127 74 11 0,092 89 49 91 0,092 72 40 710,092 55 30
50 |38 17 23] 0,094 145 109 16| 0,085 101 69 11 0,080 Al 46 91 0,080 57 37 710,080 44 28
63 |47 2] 231 0,094 115 86 16| 0,085 81 55 11 0,080 56 36 91 0,080 46 29 710,080 35 22
80 |60 2,7 23| 0,084 91 76 16| 0,075 63 47 11 0,071 45 32 91 0,07 36 25 710,07 28 20
100 |75 33 23| 0,076 73 66 16| 0,068 50 41 11| 0,065 36 28 91 0,065 29 22 710,065 22 17




40 |30 13 341 0,108 27 176 27| 0,097 215 125 21| 0,097 163 95 341 0,108 27 176 27| 0,097 25| 125 21 10,097 163 95
50 |38 1,7 341 0,094 27| 163 27| 0,085 172 117 21| 0,085 131 89 341 0,094 27| 163 27 0,085 1721 117 211 0,085 131 89
63 |47 21 341 0,094 1721 130 27 0,085 137 93 21| 0,085 104 7 341 0,094 172 130 27| 0,085 137 93 211 0,085 104 A
80 |60 2,7 341 0,084 136 114 27| 0,075 108 81 211 0,075 82 61 341 0,084 36| 114 27 0,075 108 81 21 {0,075 82 61
100 |75 33 341 0,076 108 99 27| 0,068 86 70 21| 0,068 66 54 341 0,076 108 99 27 0,068 86 70 211 0,068 66 54




40 |30 13 [ 100 0,097 793|461 80| 0,097 633 368 30| 0,097 236 138 15| 0,065 120 47
50 |38 1,7 | 100 0,085 634| 431 80| 0,085 506| 344 30| 0,085 189 128 15| 0,057 96 44
63 |47 21 100 | 0,085 503| 342 80| 0,085 402 273 30| 0,085 150 102 15| 0,057 76 35
80 |60 2,71 100| 0,075 39| 297 80| 0,075 36| 237 30| 0,075 118 88 15| 0,050 60 30
100 |75 33| 100| 0,068 318|259 80| 0,068 253 207 30| 0,068 95 77 15| 0,046 48 26




40 |30 13 32| 0,097 254 148 23| 0,097 183 106 13| 0,092 107 59
50 |38 1,7 32| 0,085 203 138 23| 0,085 146 99 13| 0,080 86 55
63 |47 21 32| 0,085 161 110 23 0,085 116 79 13| 0,080 68 43
80 |60 2,7 32| 0,075 127 95 23| 0,075 91 68 131 0,071 53 38
100 |75 33 32| 0,068 101 83 23 0,068 73 60 13| 0,065 43 33




40 |30 13 14| 0,092 110 61 9 0,086 73 38
50 |38 1,7 14| 0,080 89 57 9| 0,076 59 35
63 |47 21 14| 0,080 70 45 9| 0,076 47 28
80 |60 2,7 14| 0,071 55 39 9| 0,067 37 25
100 |75 33 14| 0,065 44 34 9| 0,061 29 22




40 |30 13 90| 0,108 716| 464 63| 0,108 501 325 50 0,108 398 258 41| 0,097 3201 190 270,097 25| 125
50 |38 1,7 90| 0,094 573|431 63| 0,094 401 302 50| 0,094 318|239 41| 0,085 261 177 270,085 172 117
63 |47 2] 90| 0,094 455 342 63| 0,094 318 239 501 0,094 253 190 41| 0,085 207 ¥ 27 0,085 136 92
80 |60 2,7 90| 0,084 358 301 63| 0,084 251 M 50| 0,084 199 167 41| 0,075 163| 122 27| 0,075 107 80
100 |75 33 90| 0,076 286| 261 63| 0,076 201 183 50 0,076 159 145 41| 0,068 131 107 27 0,068 86 70




B

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciaiinossidabil, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Aciersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Feritic-Martensitic, Austenttic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Accaiinossidabi, Feritico-Martensitico, Austenitico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Ferritic-Martensitic, Austentic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique
Acdaiinossidabil, Ferrtico-Martensitico, Austenttico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)
Nickel alloys (Cr-Ni)
Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

. DeppumHele, MapmeHcUMHble Hepxaserouue cmarnu | Deppumnble, MapmeHcUMHble Hepxaserowjue cmanu | Deppumble, MapmeHcUMHble Hepxaseroujue cmanu | DeppumHle, MAPMEHCUMHble Hepxaseroue cmanu Nickel-Legierungen (Cr-Ni) Nickel-Legierungen (Cr-Ni)
M-301 M-302 M-303 M-304 M-305 M-306

D |AelA < 600 N/mm? 600800 N/mm? 800-1.000 N/mm? 1.000--1.200 N/mm? 1.200+1.400 N/mm? 1.400+1.600 N/mm?

CIAPTVeT Rzl NT F [ ve el NTF [velFrz] NTF [VelFz] NTF [Ve|Fz] N] F |VvelFz] N | F
40 |30 13 431 0,108 342 222 30| 0,097 239 139 211 0,092 167 92 17| 0,092 135 75 130,092 103 57
50 |38 17 431 0,094 2741 206 30| 0,085 91 130 211 0,080 134 86 17| 0,080 108 69 13| 0,080 83 53
63 |47 2] 431 0,094 217 163 30| 0,085 152 103 211 0,080 106 68 17| 0,080 86 55 13| 0,080 66 42
80 |60 2,7 431 0,084 7 144 30| 0,075 119 89 21| 0,07 84 60 17 0,071 68 48 13 0,071 52 37
100 |75 33 431 0,076 137 125 30| 0,068 95 78 211 0,065 67 52 17| 0,065 54 4 13 0,065 41 32




40 |30 13 68 | 0,108 541 351 541 0,097 430 250 411 0,097 326 190 68 | 0,108 5411 351 541 0,097 430 250 41 10,097 326 190
50 |38 17 68 | 0,094 433 326 541 0,085 344| 234 411 0,085 261 177 68| 0,094 43| 326 541 0,085 344|234 41 10,085 261 177
63 |47 21 68| 0,094 344|259 541 0,085 273 186 411 0,085 207 141 68| 0,094 344 259 541 0,085 273 186 41 10,085 207 141
80 |60 2,7 68| 0,084 271 228 541 0,075 215 161 411 0,075 163 122 68| 0,084| 271 228 541 0,075 215|161 41 10,075 163 122
100 |75 33 68| 0,076 26| 197 541 0,068 172 140 411 0,068 131 107 68| 0,076 216|197 541 0,068 172 140 41 10,068 131 107




40 |30 13 1781 0,097 1416 824 142| 0,097 1130 658 531 0,097 4221 246 27| 0,065 215 84
50 |38 17 | 178] 0,085 1.133| 770 | 142| 0,085 904 615 531 0,085 337 229 27| 0,057 172 78
63 |47 21 178 | 0,085 899 611 | 142 0,085 7| 488 531 0,085 268 182 27 0,057 136 62
80 |60 2,7 | 178 0,075 708 531 142| 0,075 565 424 531 0,075 m 158 27| 0,050 107 54
100 |75 33| 178] 0,068 567| 463 | 142| 0,068 452 369 531 0,068 169 138 27| 0,046 86 47




40 |30 13 571 0,097 454|264 41| 0,097 326 190 240,092 191 105
50 |38 1,7 571 0,085 363| 247 411 0,085 261 177 24| 0,080 153 98
63 |47 2] 571 0,085 288 196 411 0,085 207 141 24 0,080 121 77
80 |60 2,7 571 0,075 227 170 41| 0,075 163 122 24| 0,071 95 67
100 |75 33 571 0,068 181] 148 41| 0,068 131 107 24| 0,005 76 59




40 |30 13 18 0,092 143 79 12| 0,086 95 49
50 |38 1,7 18| 0,080 115 74 12| 0,076 76 46
63 |47 2] 18| 0,080 9 58 12| 0,076 61 37
80 |60 2,7 18| 0,071 72 51 12| 0,067 48 32
100 |75 33 18| 0,065 57 44 12| 0,061 38 28
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