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D d L Z R
RC01.67.

h10 h6 ±0,01

RC01.67RC01.67

Fresa para redondeado de aristas
Corner rounding end mill
Fraise pour les bords arrondis
Fresa frontali per bordi arrotondati
Ecken-Runden Schneider
Фреза с вогнутым радиусом

 5,4 6 57 4 0,3 00540.0003

 5,2 6 57 4 0,4 00520.0004

 5 6 57 4 0,5 00500.0005

 6,8 8 63 4 0,6 00680.0006

 6,4 8 63 4 0,8 00640.0008

 6 8 63 4 1 00600.0010

 7 10 72 4 1,5 00700.0015

 6 10 72 4 2 00600.0020

 7 12 83 4 2,5 00700.0025

 6 12 83 4 3 00600.0030

 9 16 92 4 3,5 00900.0035

 8 16 92 4 4 00800.0040

 11 20 104 4 4,5 01100.0045

 10 20 104 4 5 01000.0050


Condiciones de corte

Cutting conditions

Conditions de coupe

Condizioni di taglio

Schnittbedingungen

Режимы резания

Acero

Steel
<1400 N/mm²

Inox

Stainless

Fundición

Cast iron

ALU

Mg
Cu

Materiales 

sintéticos

Fiber

Grafi to

Graphite
Ti Ni

Acero

Steel

45÷50 HRc

Acero

Steel

50÷70 HRc

         

Ae
Ap

Catálogo - Catalog - Catalogue - Catalogo - Katalog - Каталог



 5,4 0,30 0,30 190 0,002 11.200 90 170 0,002 10.021 80 150 0,002 8.842 71 95 0,002 5.600 45 80 0,002 4.716 38 70 0,002 4.126 33

 5,2 0,40 0,40 190 0,002 11.631 93 170 0,002 10.406 83 150 0,002 9.182 73 95 0,002 5.815 47 80 0,002 4.897 39 70 0,002 4.285 34

 5 0,50 0,50 190 0,004 12.096 194 170 0,004 10.823 173 150 0,004 9.549 153 95 0,004 6.048 97 80 0,004 5.093 81 70 0,004 4.456 71

 6,8 0,60 0,60 190 0,004 8.894 142 170 0,004 7.958 127 150 0,004 7.022 112 95 0,004 4.447 71 80 0,004 3.745 60 70 0,004 3.277 52

 6,4 0,80 0,80 190 0,004 9.450 151 170 0,004 8.455 135 150 0,004 7.460 119 95 0,004 4.725 76 80 0,004 3.979 64 70 0,004 3.482 56

 6 1,00 1,00 190 0,008 10.080 323 170 0,008 9.019 289 150 0,008 7.958 255 95 0,008 5.040 161 80 0,008 4.244 136 70 0,008 3.714 119

 7 1,50 1,50 190 0,008 8.640 276 170 0,008 7.730 247 150 0,008 6.821 218 95 0,008 4.320 138 80 0,008 3.638 116 70 0,008 3.183 102

 6 2,00 2,00 190 0,016 10.080 645 170 0,016 9.019 577 150 0,016 7.958 509 95 0,016 5.040 323 80 0,016 4.244 272 70 0,016 3.714 238

 7 2,50 2,50 190 0,016 8.640 553 170 0,016 7.730 495 150 0,016 6.821 437 95 0,016 4.320 276 80 0,016 3.638 233 70 0,016 3.183 204

 6 3,00 3,00 190 0,016 10.080 645 170 0,016 9.019 577 150 0,016 7.958 509 95 0,016 5.040 323 80 0,016 4.244 272 70 0,016 3.714 238

 9 3,50 3,50 190 0,016 6.720 430 170 0,016 6.013 385 150 0,016 5.305 340 95 0,016 3.360 215 80 0,016 2.829 181 70 0,016 2.476 158

 8 4,00 4,00 190 0,032 7.560 968 170 0,032 6.764 866 150 0,032 5.968 764 95 0,032 3.780 484 80 0,032 3.183 407 70 0,032 2.785 356

 11 4,50 4,50 190 0,032 5.498 704 170 0,032 4.919 630 150 0,032 4.341 556 95 0,032 2.749 352 80 0,032 2.315 296 70 0,032 2.026 259

 10 5,00 5,00 190 0,032 6.048 774 170 0,032 5.411 693 150 0,032 4.775 611 95 0,032 3.024 387 80 0,032 2.546 326 70 0,032 2.228 285

Aceros de construcción

Construction steels

Aciers de construction

Acciai da costruzione

Baustähle

Конструкционные стали

Aceros de construcción, Aceros de cementación

Construction steels, Cementation steels

Aciers de construction, Aciers de cémentation

Acciai da costruzione, Acciai da cementazione

Baustähle, Einsatzstähle

Конструкционные стали,

Aceros de cementación, Aceros tratados en caliente

Cementation steels, Heat-treatable steels

Aciers de cémentation, Aciers pour traitements

Acciai da cementazione, Acciai da bonifi ca

Einsatzstähle, Vergütungsstähle

Цементированные стали

Aceros tratados en caliente

Heat-treatable steels

Aciers pour traitements thermiques

Acciai da bonifi ca

Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle

Нетеплостойкие стали

Aceros trabajo en caliente

Hot works steels

Aciers d’outillage à chaud

Acciai per lavorazione a caldo

Warmarbeitsstähle, Kaltarbeitsstähle

инструментальные стали

Acero tratado – Alta compresión

Hardened steels - Hard casting

Aciers traités - Fontes trempées

Acciai temprati

Gehärtete Stähle

Закалённые сталиRC01.67RC01.67

P101 P-102 P-103 P-104 P-105 H-106

D Ae Ap
≤ 500 N/mm2 500 ÷800 N/mm2 800÷1.000 N/mm2 1.000÷ 1.200 N/mm2 1.200÷1.400 N/mm2 45÷50 HRc

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 90 0,002 5.305 42 90 0,002 5.305 42 75 0,002 4.421 35 75 0,002 4.421 35 60 0,002 3.537 28 40 0,002 2.358 19

 5,2 0,40 0,40 90 0,002 5.509 44 90 0,002 5.509 44 75 0,002 4.591 37 75 0,002 4.591 37 60 0,002 3.673 29 40 0,002 2.449 20

 5 0,50 0,50 90 0,004 5.730 92 90 0,004 5.730 92 75 0,004 4.775 76 75 0,004 4.775 76 60 0,004 3.820 61 40 0,004 2.546 41

 6,8 0,60 0,60 90 0,004 4.213 67 90 0,004 4.213 67 75 0,004 3.511 56 75 0,004 3.511 56 60 0,004 2.809 45 40 0,004 1.872 30

 6,4 0,80 0,80 90 0,004 4.476 72 90 0,004 4.476 72 75 0,004 3.730 60 75 0,004 3.730 60 60 0,004 2.984 48 40 0,004 1.989 32

 6 1,00 1,00 90 0,008 4.775 153 90 0,008 4.775 153 75 0,008 3.979 127 75 0,008 3.979 127 60 0,008 3.183 102 40 0,008 2.122 68

 7 1,50 1,50 90 0,008 4.093 131 90 0,008 4.093 131 75 0,008 3.410 109 75 0,008 3.410 109 60 0,008 2.728 87 40 0,008 1.819 58

 6 2,00 2,00 90 0,016 4.775 306 90 0,016 4.775 306 75 0,016 3.979 255 75 0,016 3.979 255 60 0,016 3.183 204 40 0,016 2.122 136

 7 2,50 2,50 90 0,016 4.093 262 90 0,016 4.093 262 75 0,016 3.410 218 75 0,016 3.410 218 60 0,016 2.728 175 40 0,016 1.819 116

 6 3,00 3,00 90 0,016 4.775 306 90 0,016 4.775 306 75 0,016 3.979 255 75 0,016 3.979 255 60 0,016 3.183 204 40 0,016 2.122 136

 9 3,50 3,50 90 0,016 3.183 204 90 0,016 3.183 204 75 0,016 2.653 170 75 0,016 2.653 170 60 0,016 2.122 136 40 0,016 1.415 91

 8 4,00 4,00 90 0,032 3.581 458 90 0,032 3.581 458 75 0,032 2.984 382 75 0,032 2.984 382 60 0,032 2.387 306 40 0,032 1.592 204

 11 4,50 4,50 90 0,032 2.604 333 90 0,032 2.604 333 75 0,032 2.170 278 75 0,032 2.170 278 60 0,032 1.736 222 40 0,032 1.157 148

 10 5,00 5,00 90 0,032 2.865 367 90 0,032 2.865 367 75 0,032 2.387 306 75 0,032 2.387 306 60 0,032 1.910 244 40 0,032 1.273 163

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico (Cr-Ni)

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels, Nickel alloys

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Acero inox, Ferrítico-Martensítico, Austenítico (Cr-Ni)

Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels, Nickel alloys

Aciers inoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique

Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)

Edelstähle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Ферритные, мартенситные нержавеющие стали

Aleacions de níquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)

Leghe di nichel (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Aleacions de níquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)

Leghe di nichel (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Nickel-Legierungen (Cr-Ni)RC01.67RC01.67

M-301 M-302 M-303 M-304 M-305 M-306

D Ae Ap
≤ 600 N/mm2 600÷800 N/mm2 800÷1.000 N/mm2 1.000÷1.200 N/mm2 1.200÷1.400 N/mm2 1.400÷1.600 N/mm2

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 160 0,002 9.431 75 140 0,002 8.252 66 120 0,002 7.074 57 160 0,002 9.431 75 140 0,002 8.252 66 120 0,002 7.074 57 80 0,002 4.716 38

 5,2 0,40 0,40 160 0,002 9.794 78 140 0,002 8.570 69 120 0,002 7.346 59 160 0,002 9.794 78 140 0,002 8.570 69 120 0,002 7.346 59 80 0,002 4.897 39

 5 0,50 0,50 160 0,004 10.186 163 140 0,004 8.913 143 120 0,004 7.639 122 160 0,004 10.186 163 140 0,004 8.913 143 120 0,004 7.639 122 80 0,004 5.093 81

 6,8 0,60 0,60 160 0,004 7.490 120 140 0,004 6.553 105 120 0,004 5.617 90 160 0,004 7.490 120 140 0,004 6.553 105 120 0,004 5.617 90 80 0,004 3.745 60

 6,4 0,80 0,80 160 0,004 7.958 127 140 0,004 6.963 111 120 0,004 5.968 95 160 0,004 7.958 127 140 0,004 6.963 111 120 0,004 5.968 95 80 0,004 3.979 64

 6 1,00 1,00 160 0,008 8.488 272 140 0,008 7.427 238 120 0,008 6.366 204 160 0,008 8.488 272 140 0,008 7.427 238 120 0,008 6.366 204 80 0,008 4.244 136

 7 1,50 1,50 160 0,008 7.276 233 140 0,008 6.366 204 120 0,008 5.457 175 160 0,008 7.276 233 140 0,008 6.366 204 120 0,008 5.457 175 80 0,008 3.638 116

 6 2,00 2,00 160 0,016 8.488 543 140 0,016 7.427 475 120 0,016 6.366 407 160 0,016 8.488 543 140 0,016 7.427 475 120 0,016 6.366 407 80 0,016 4.244 272

 7 2,50 2,50 160 0,016 7.276 466 140 0,016 6.366 407 120 0,016 5.457 349 160 0,016 7.276 466 140 0,016 6.366 407 120 0,016 5.457 349 80 0,016 3.638 233

 6 3,00 3,00 160 0,016 8.488 543 140 0,016 7.427 475 120 0,016 6.366 407 160 0,016 8.488 543 140 0,016 7.427 475 120 0,016 6.366 407 80 0,016 4.244 272

 9 3,50 3,50 160 0,016 5.659 362 140 0,016 4.951 317 120 0,016 4.244 272 160 0,016 5.659 362 140 0,016 4.951 317 120 0,016 4.244 272 80 0,016 2.829 181

 8 4,00 4,00 160 0,032 6.366 815 140 0,032 5.570 713 120 0,032 4.775 611 160 0,032 6.366 815 140 0,032 5.570 713 120 0,032 4.775 611 80 0,032 3.183 407

 11 4,50 4,50 160 0,032 4.630 593 140 0,032 4.051 519 120 0,032 3.472 444 160 0,032 4.630 593 140 0,032 4.051 519 120 0,032 3.472 444 80 0,032 2.315 296

 10 5,00 5,00 160 0,032 5.093 652 140 0,032 4.456 570 120 0,032 3.820 489 160 0,032 5.093 652 140 0,032 4.456 570 120 0,032 3.820 489 80 0,032 2.546 326

Fundición gris con grafi to lamelar

Cast iron with lamelar graphite

Fontes grises

Ghisa grigia

Gusseisen mit Lamellengrafit

Серый чугун

Fundición gris con grafi to lamelar

Cast iron with lamelar graphite

Fontes grises

Ghisa grigia

Gusseisen mit Lamellengrafit

Серый чугун

Fundición gris con grafi to lamelar

Cast iron with lamelar graphite

Fontes grises

Ghisa grigia

Gusseisen mit Lamellengrafit

Серый чугун

Fundición maleable con grafito nodular

Cast iron with nodular graphite

Fontes graphite sphéroïdal

Ghisa a grafi te nodulare

Gusseisen mit Kugelgrafit

Высокопрочные ковкий чугун

Fundición maleable con grafito nodular

Cast iron with nodular graphite

Fontes graphite sphéroïdal

Ghisa a grafi te nodulare

Gusseisen mit Kugelgrafit

Высокопрочные ковкий чугун

Fundición maleable con grafito nodular

Cast iron with nodular graphite

Fontes graphite sphéroïdal

Ghisa a grafi te nodulare

Gusseisen mit Kugelgrafit

Высокопрочные ковкий чугун

Fundición dura

Hard cast iron

Fontes trempées

Ghisa in conchiglia

Hartguss

Ковкий чугун
RC01.67RC01.67

K-501 K-502 K-503 K-504 K-505 K-506 K-507

D Ae Ap
< 150 HB 150÷220 HB 220÷320 HB < 150 HB 150÷220 HB 220÷320 HB 330÷400 HB

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 800 0,002 47.157 377 600 0,002 35.368 283 500 0,002 29.473 236 400 0,002 23.578 189 150 0,002 8.842 71 140 0,002 8.252 66 130 0,002 7.663 61 120 0,002 7.074 57

 5,2 0,40 0,40 800 0,002 48.971 392 600 0,002 36.728 294 500 0,002 30.607 245 400 0,002 24.485 196 150 0,002 9.182 73 140 0,002 8.570 69 130 0,002 7.958 64 120 0,002 7.346 59

 5 0,50 0,50 800 0,004 50.929 815 600 0,004 38.197 611 500 0,004 31.831 509 400 0,004 25.465 407 150 0,004 9.549 153 140 0,004 8.913 143 130 0,004 8.276 132 120 0,004 7.639 122

 6,8 0,60 0,60 800 0,004 37.448 599 600 0,004 28.086 449 500 0,004 23.405 374 400 0,004 18.724 300 150 0,004 7.022 112 140 0,004 6.553 105 130 0,004 6.085 97 120 0,004 5.617 90

 6,4 0,80 0,80 800 0,004 39.789 637 600 0,004 29.841 477 500 0,004 24.868 398 400 0,004 19.894 318 150 0,004 7.460 119 140 0,004 6.963 111 130 0,004 6.466 103 120 0,004 5.968 95

 6 1,00 1,00 800 0,008 42.441 1.358 600 0,008 31.831 1.019 500 0,008 26.526 849 400 0,008 21.221 679 150 0,008 7.958 255 140 0,008 7.427 238 130 0,008 6.897 221 120 0,008 6.366 204

 7 1,50 1,50 800 0,008 36.378 1.164 600 0,008 27.284 873 500 0,008 22.736 728 400 0,008 18.189 582 150 0,008 6.821 218 140 0,008 6.366 204 130 0,008 5.911 189 120 0,008 5.457 175

 6 2,00 2,00 800 0,016 42.441 2.716 600 0,016 31.831 2.037 500 0,016 26.526 1.698 400 0,016 21.221 1.358 150 0,016 7.958 509 140 0,016 7.427 475 130 0,016 6.897 441 120 0,016 6.366 407

 7 2,50 2,50 800 0,016 36.378 2.328 600 0,016 27.284 1.746 500 0,016 22.736 1.455 400 0,016 18.189 1.164 150 0,016 6.821 437 140 0,016 6.366 407 130 0,016 5.911 378 120 0,016 5.457 349

 6 3,00 3,00 800 0,016 42.441 2.716 600 0,016 31.831 2.037 500 0,016 26.526 1.698 400 0,016 21.221 1.358 150 0,016 7.958 509 140 0,016 7.427 475 130 0,016 6.897 441 120 0,016 6.366 407

 9 3,50 3,50 800 0,016 28.294 1.811 600 0,016 21.221 1.358 500 0,016 17.684 1.132 400 0,016 14.147 905 150 0,016 5.305 340 140 0,016 4.951 317 130 0,016 4.598 294 120 0,016 4.244 272

 8 4,00 4,00 800 0,032 31.831 4.074 600 0,032 23.873 3.056 500 0,032 19.894 2.546 400 0,032 15.915 2.037 150 0,032 5.968 764 140 0,032 5.570 713 130 0,032 5.173 662 120 0,032 4.775 611

 11 4,50 4,50 800 0,032 23.150 2.963 600 0,032 17.362 2.222 500 0,032 14.469 1.852 400 0,032 11.575 1.482 150 0,032 4.341 556 140 0,032 4.051 519 130 0,032 3.762 482 120 0,032 3.472 444

 10 5,00 5,00 800 0,032 25.465 3.260 600 0,032 19.099 2.445 500 0,032 15.915 2.037 400 0,032 12.732 1.630 150 0,032 4.775 611 140 0,032 4.456 570 130 0,032 4.138 530 120 0,032 3.820 489

Aluminio y Magnesio

Aluminium and Magnesium

Aluminium et Magnésium

Alluminio e Magnesio

Aluminium und Magnesium

Алюминиево-магниевый

Aleación de aluminio<0,5% Si

Aluminium alloys < 0,5 Si

Alliages d’aluminium < 0,5 Si

Leghe di alluminio < 0,5 Si

Aluminium-Legierungen < 0,5 Si

Алюминиевые сплавы < 0,5 Si

Aleación de aluminio>0,5%<10% Si

Aluminium alloys 0,5%÷10% Si

Alliages d’aluminium 0,5%÷10% Si

Leghe di alluminio 0,5%÷10% Si

Aluminium-Legierungen 0,5%÷10% Si

Алюминиевые сплавы 0,5%÷10% Si

Aleación de aluminio>10% Si

Aluminium alloys > 10% Si

Alliages d’aluminium > 10% Si

Leghe di alluminio > 10% Si

Aluminium-Legierungen > 10% Si

Алюминиевые сплавы > 10% Si

Aleación de Magnesio

Magnesium alloys

Alliages de magnésium

Leghe di magnesio

Magnesium-Legierungen

Магниевые сплавы

Aleación de Magnesio

Magnesium alloys

Alliages de magnésium

Leghe di magnesio

Magnesium-Legierungen

Магниевые сплавы

Aleación de Magnesio

Magnesium alloys

Alliages de magnésium

Leghe di magnesio

Magnesium-Legierungen

Магниевые сплавы

Aleac. Magnesio resist. al calor

Heat resistant magnesium alloys
Alliages de magnésium résistant à la chaleur

Leghe di magnesio resistenti al calore
Hitzebeständig Magnesium-Legierungen

Жаропрочных сплавов магния
RC01.67RC01.67

N-701 N-702 N-703 N-704 N-705 N-706 N-707 N-708

D Ae Ap
100 - 350 N/mm² 300-600 N/mm² 300-600 N/mm² 300-600 N/mm² 150 - 350 N/mm² 300 - 500 N/mm² 500 - 700 N/mm² 150-300 N/mm²

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 400 0,002 23.578 189 375 0,002 22.105 177 350 0,002 20.631 165 325 0,002 19.157 153 300 0,002 17.684 141 250 0,002 14.737 118 200 0,002 11.789 94 150 0,002 8.842 71 100 0,002 5.895 47 75 0,002 4.421 35

 5,2 0,40 0,40 400 0,002 24.485 196 375 0,002 22.955 184 350 0,002 21.425 171 350 0,002 21.425 171 300 0,002 18.364 147 250 0,002 15.303 122 200 0,002 12.243 98 150 0,002 9.182 73 100 0,002 6.121 49 75 0,002 4.591 37

 5 0,50 0,50 400 0,004 25.465 407 375 0,004 23.873 382 350 0,004 22.282 357 350 0,004 22.282 357 300 0,004 19.099 306 250 0,004 15.915 255 200 0,004 12.732 204 150 0,004 9.549 153 100 0,004 6.366 102 75 0,004 4.775 76

 6,8 0,60 0,60 400 0,004 18.724 300 375 0,004 17.554 281 350 0,004 16.384 262 350 0,004 16.384 262 300 0,004 14.043 225 250 0,004 11.703 187 200 0,004 9.362 150 150 0,004 7.022 112 100 0,004 4.681 75 75 0,004 3.511 56

 6,4 0,80 0,80 400 0,004 19.894 318 375 0,004 18.651 298 350 0,004 17.408 279 350 0,004 17.408 279 300 0,004 14.921 239 250 0,004 12.434 199 200 0,004 9.947 159 150 0,004 7.460 119 100 0,004 4.974 80 75 0,004 3.730 60

 6 1,00 1,00 400 0,008 21.221 679 375 0,008 19.894 637 350 0,008 18.568 594 350 0,008 18.568 594 300 0,008 15.915 509 250 0,008 13.263 424 200 0,008 10.610 340 150 0,008 7.958 255 100 0,008 5.305 170 75 0,008 3.979 127

 7 1,50 1,50 400 0,008 18.189 582 375 0,008 17.052 546 350 0,008 15.915 509 350 0,008 15.915 509 300 0,008 13.642 437 250 0,008 11.368 364 200 0,008 9.095 291 150 0,008 6.821 218 100 0,008 4.547 146 75 0,008 3.410 109

 6 2,00 2,00 400 0,016 21.221 1.358 375 0,016 19.894 1.273 350 0,016 18.568 1.188 350 0,016 18.568 1.188 300 0,016 15.915 1.019 250 0,016 13.263 849 200 0,016 10.610 679 150 0,016 7.958 509 100 0,016 5.305 340 75 0,016 3.979 255

 7 2,50 2,50 400 0,016 18.189 1.164 375 0,016 17.052 1.091 350 0,016 15.915 1.019 350 0,016 15.915 1.019 300 0,016 13.642 873 250 0,016 11.368 728 200 0,016 9.095 582 150 0,016 6.821 437 100 0,016 4.547 291 75 0,016 3.410 218

 6 3,00 3,00 400 0,016 21.221 1.358 375 0,016 19.894 1.273 350 0,016 18.568 1.188 350 0,016 18.568 1.188 300 0,016 15.915 1.019 250 0,016 13.263 849 200 0,016 10.610 679 150 0,016 7.958 509 100 0,016 5.305 340 75 0,016 3.979 255

 9 3,50 3,50 400 0,016 14.147 905 375 0,016 13.263 849 350 0,016 12.379 792 350 0,016 12.379 792 300 0,016 10.610 679 250 0,016 8.842 566 200 0,016 7.074 453 150 0,016 5.305 340 100 0,016 3.537 226 75 0,016 2.653 170

 8 4,00 4,00 400 0,032 15.915 2.037 375 0,032 14.921 1.910 350 0,032 13.926 1.783 350 0,032 13.926 1.783 300 0,032 11.937 1.528 250 0,032 9.947 1.273 200 0,032 7.958 1.019 150 0,032 5.968 764 100 0,032 3.979 509 75 0,032 2.984 382

 11 4,50 4,50 400 0,032 11.575 1.482 375 0,032 10.851 1.389 350 0,032 10.128 1.296 350 0,032 10.128 1.296 300 0,032 8.681 1.111 250 0,032 7.234 926 200 0,032 5.787 741 150 0,032 4.341 556 100 0,032 2.894 370 75 0,032 2.170 278

 10 5,00 5,00 400 0,032 12.732 1.630 375 0,032 11.937 1.528 350 0,032 11.141 1.426 350 0,032 11.141 1.426 300 0,032 9.549 1.222 250 0,032 7.958 1.019 200 0,032 6.366 815 150 0,032 4.775 611 100 0,032 3.183 407 75 0,032 2.387 306

Cobre

Copper

Cuivre

Rame

Kupfer

Медь

Broce, Latón

Bronze, Brass

Bronze, Laiton

Bronzo, Ottone

Bronze, Messing

Бронза, Латунь

Aleaciones de Cu - (Ni-Al)

Copper alloys - (Ni-Al)

Alliages de cuivre - (Ni-Al)

Leghe di rame - (Ni-Al)

Kupfer-Legierungen - (Ni-Al)

Медное сплавы - (Ni-Al)

Aleaciones de Cu - (Ni-Al)

Copper alloys - (Ni-Al)

Alliages de cuivre - (Ni-Al)

Leghe di rame - (Ni-Al)

Kupfer-Legierungen - (Ni-Al)

Медное сплавы - (Ni-Al)

Aleaciones especiales

Special alloys

Alliages spéciaux

Leghe speciali

Sonder-Legierungen

Специальные сплавы

Aleaciones especiales

Special alloys

Alliages spéciaux

Leghe speciali

Sonder-Legierungen

Специальные сплавы

Aleaciones especiales

Special alloys

Alliages spéciaux

Leghe speciali

Sonder-Legierungen

Специальные сплавы

Aleaciones especiales

Special alloys

Alliages spéciaux

Leghe speciali

Sonder-Legierungen

Специальные сплавы

Aleaciones especiales

Special alloys

Alliages spéciaux

Leghe speciali

Sonder-Legierungen

Специальные сплавы

Aleaciones especiales

Special alloys

Alliages spéciaux

Leghe speciali

Sonder-Legierungen

Специальные сплавы
RC01.67RC01.67

N-601 N-602 N-603 N-604 N-605 N-606 N-607 N-608 N-609 N-610

D Ae Ap
< 300 N/mm² < 600 N/mm² < 500 N/mm² > 500 N/mm² < 120 HB 120÷180 HB 180÷250 HB 250÷320 HB 320÷400 HB 400÷480 HB

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 200 0,002 11.789 94 130 0,002 7.663 61

 5,2 0,40 0,40 200 0,002 12.243 98 130 0,002 7.958 64

 5 0,50 0,50 200 0,004 12.732 204 130 0,004 8.276 132

 6,8 0,60 0,60 200 0,004 9.362 150 130 0,004 6.085 97

 6,4 0,80 0,80 200 0,004 9.947 159 130 0,004 6.466 103

 6 1,00 1,00 200 0,008 10.610 340 130 0,008 6.897 221

 7 1,50 1,50 200 0,008 9.095 291 130 0,008 5.911 189

 6 2,00 2,00 200 0,016 10.610 679 130 0,016 6.897 441

 7 2,50 2,50 200 0,016 9.095 582 130 0,016 5.911 378

 6 3,00 3,00 200 0,016 10.610 679 130 0,016 6.897 441

 9 3,50 3,50 200 0,016 7.074 453 130 0,016 4.598 294

 8 4,00 4,00 200 0,032 7.958 1.019 130 0,032 5.173 662

 11 4,50 4,50 200 0,032 5.787 741 130 0,032 3.762 482

 10 5,00 5,00 200 0,032 6.366 815 130 0,032 4.138 530

Plásticos reforzados - GFK,CFK,AFK

Fibre-reinforced synthetics - GFK,CFK,AFK

Plastiques chargées en fi bres

Resine epossidiche

Faserverstärkte Kunststoffe
Композиционные, с усиленными волокнами

Plásticos reforzados - GFK,CFK,AFK

Fibre-reinforced synthetics - GFK,CFK,AFK

Plastiques chargées en fi bres

Resine epossidiche

Faserverstärkte Kunststoff e
Композиционные, с усиленными волокнами

RC01.67RC01.67

N-803 N-804

D Ae Ap
300-600 N/mm² 300-600 N/mm²

Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 180 0,002 10.610 85 130 0,002 7.663 61

 5,2 0,40 0,40 180 0,002 11.018 88 130 0,002 7.958 64

 5 0,50 0,50 180 0,004 11.459 183 130 0,004 8.276 132

 6,8 0,60 0,60 180 0,004 8.426 135 130 0,004 6.085 97

 6,4 0,80 0,80 180 0,004 8.952 143 130 0,004 6.466 103

 6 1,00 1,00 180 0,008 9.549 306 130 0,008 6.897 221

 7 1,50 1,50 180 0,008 8.185 262 130 0,008 5.911 189

 6 2,00 2,00 180 0,016 9.549 611 130 0,016 6.897 441

 7 2,50 2,50 180 0,016 8.185 524 130 0,016 5.911 378

 6 3,00 3,00 180 0,016 9.549 611 130 0,016 6.897 441

 9 3,50 3,50 180 0,016 6.366 407 130 0,016 4.598 294

 8 4,00 4,00 180 0,032 7.162 917 130 0,032 5.173 662

 11 4,50 4,50 180 0,032 5.209 667 130 0,032 3.762 482

 10 5,00 5,00 180 0,032 5.730 733 130 0,032 4.138 530

Grafi to

Graphite

Graphite

Grafi te

Graphit

Графит

Grafi to

Graphite

Graphite

Grafi te

Graphit

Графит
RC01.67RC01.67

N-901 N-902

D Ae Ap
< 400 HB > 400 HB

Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 90 0,002 5.305 42 70 0,002 4.126 33 120 0,002 7.074 57

 5,2 0,40 0,40 90 0,002 5.509 44 70 0,002 4.285 34 120 0,002 7.346 59

 5 0,50 0,50 90 0,004 5.730 92 70 0,004 4.456 71 120 0,004 7.639 122

 6,8 0,60 0,60 90 0,004 4.213 67 70 0,004 3.277 52 120 0,004 5.617 90

 6,4 0,80 0,80 90 0,004 4.476 72 70 0,004 3.482 56 120 0,004 5.968 95

 6 1,00 1,00 90 0,008 4.775 153 70 0,008 3.714 119 120 0,008 6.366 204

 7 1,50 1,50 90 0,008 4.093 131 70 0,008 3.183 102 120 0,008 5.457 175

 6 2,00 2,00 90 0,016 4.775 306 70 0,016 3.714 238 120 0,016 6.366 407

 7 2,50 2,50 90 0,016 4.093 262 70 0,016 3.183 204 120 0,016 5.457 349

 6 3,00 3,00 90 0,016 4.775 306 70 0,016 3.714 238 120 0,016 6.366 407

 9 3,50 3,50 90 0,016 3.183 204 70 0,016 2.476 158 120 0,016 4.244 272

 8 4,00 4,00 90 0,032 3.581 458 70 0,032 2.785 356 120 0,032 4.775 611

 11 4,50 4,50 90 0,032 2.604 333 70 0,032 2.026 259 120 0,032 3.472 444

 10 5,00 5,00 90 0,032 2.865 367 70 0,032 2.228 285 120 0,032 3.820 489

Aleaciones de titanio

Titanium alloys

Alliages de titane

Leghe di titanio

Titan-Legierungen

Сплавы титана

Aleaciones de titanio

Titanium alloys

Alliages de titane

Leghe di titanio

Titan-Legierungen

Сплавы титана

Titanio puro

Pure titanium

Titane pur

Titanio puro

Reintitan

Технически чистый титан
RC01.67RC01.67

S-201 S-202 S-203

D Ae Ap
< 900 N/mm² 900÷1300 N/mm²

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 70 0,002 4.126 33 50 0,002 2.947 24 30 0,002 1.768 14

 5,2 0,40 0,40 70 0,002 4.285 34 50 0,002 3.061 24 30 0,002 1.836 15

 5 0,50 0,50 70 0,004 4.456 71 50 0,004 3.183 51 30 0,004 1.910 31

 6,8 0,60 0,60 70 0,004 3.277 52 50 0,004 2.341 37 30 0,004 1.404 22

 6,4 0,80 0,80 70 0,004 3.482 56 50 0,004 2.487 40 30 0,004 1.492 24

 6 1,00 1,00 70 0,008 3.714 119 50 0,008 2.653 85 30 0,008 1.592 51

 7 1,50 1,50 70 0,008 3.183 102 50 0,008 2.274 73 30 0,008 1.364 44

 6 2,00 2,00 70 0,016 3.714 238 50 0,016 2.653 170 30 0,016 1.592 102

 7 2,50 2,50 70 0,016 3.183 204 50 0,016 2.274 146 30 0,016 1.364 87

 6 3,00 3,00 70 0,016 3.714 238 50 0,016 2.653 170 30 0,016 1.592 102

 9 3,50 3,50 70 0,016 2.476 158 50 0,016 1.768 113 30 0,016 1.061 68

 8 4,00 4,00 70 0,032 2.785 356 50 0,032 1.989 255 30 0,032 1.194 153

 11 4,50 4,50 70 0,032 2.026 259 50 0,032 1.447 185 30 0,032 868 111

 10 5,00 5,00 70 0,032 2.228 285 50 0,032 1.592 204 30 0,032 955 122

Aleaciónes de Ni y Co

Nickel and cobalt base alloys

Alliages nickel/cobalt

Leghe di nichel/cobalto

Nickel/Kobalt-Basis-Legierungen

никелевый сплав

Aleaciónes de Ni y Co

Nickel and cobalt base alloys

Alliages nickel/cobalt

Leghe di nichel/cobalto

Nickel/Kobalt-Basis-Legierungen

никелевый сплав

Aleaciónes de Ni y Co

Nickel and cobalt base alloys

Alliages nickel/cobalt

Leghe di nichel/cobalto

Nickel/Kobalt-Basis-Legierungen

никелевый сплав
RC01.67RC01.67

S-401 S-402 S-403

D Ae Ap
< 900 N/mm² 900÷1.250 N/mm² > 1.250 N/mm²

Vc Fz N F Vc Fz N F Vc Fz N F



 5,4 0,30 0,30 70 0,002 4.126 33

 5,2 0,40 0,40 70 0,002 4.285 34

 5 0,50 0,50 70 0,004 4.456 71

 6,8 0,60 0,60 70 0,004 3.277 52

 6,4 0,80 0,80 70 0,004 3.482 56

 6 1,00 1,00 70 0,008 3.714 119

 7 1,50 1,50 70 0,008 3.183 102

 6 2,00 2,00 70 0,016 3.714 238

 7 2,50 2,50 70 0,016 3.183 204

 6 3,00 3,00 70 0,016 3.714 238

 9 3,50 3,50 70 0,016 2.476 158

 8 4,00 4,00 70 0,032 2.785 356

 11 4,50 4,50 70 0,032 2.026 259

 10 5,00 5,00 70 0,032 2.228 285

Acero tratado – Alta compresión

Hardened steels - Hard casting

Aciers traités - Fontes trempées

Acciai temprati

Gehärtete Stähle

Закалённые стали
RC01.67RC01.67

H-106

D Ae Ap
45÷50 HRc

Vc Fz N F
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