Steelken

1236.80

1236.81

HSSE | | 1380 EEE
Co8 | INORM

NRF 30°
TYP HELIX

Brillante

Uncoated

Fresa frontal de desbaste, paso fino, con ranura transversal

Roughing shell mill, fine profile, with cross slot

Fraise d'ébauche trou lisse — Ravageuse, pas fin, avec rainure trasversale
Fresa frontali per sgrossatura, passo fine, con cava trasversale
Schruppwalzenstirnfraser, feine Teilung, mit Quernute
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k12 H7

40 16 32 6 04000
50 22 36 8 05000
63 27 4 8 06300
80 27 4 8 08000
100 32 50 10 10000
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Condiciones de corte
Cutting conditions
Conditions de coupe
Condizioni di taglio
Schnittbedingungen
Pexumel pe3aHus

1236.80

Inox
Stainless

Inox
Stainless




1236.80

40 |30 13 40| 0,067 3191 117 28| 0,067 223 82 22| 0,067 175 604 18 0,061 143 47 12| 0,061 96 32
50 |38 17 40| 0,063 255 116 28| 0,063 179 82 22| 0,063 140 64 18| 0,056 115 47 12| 0,056 77 31
63 |47 |2 40| 0,067 202 99 28| 0,067 142 69 22| 0,067 m 54 181 0,061 9 40 12| 0,061 61 27
80 |60 |27 40| 0,080 159 93 28 0,080 112 65 22| 0,080 88 51 18| 0,072 72 37 12| 0,072 48 25
100 |75 |33 40| 0,081 128 95 281 0,081 89 66 22| 0,081 70 52 18] 0,074 58 39 12| 0,074 38 26




Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciaiinossidabil, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Aciersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Feritic-Martensitic, Austenttic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Accaiinossidabi, Feritico-Martensitico, Austenitico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Ferritic-Martensitic, Austentic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique
Acdaiinossidabil, Ferrtico-Martensitico, Austenttico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)
Nickel alloys (Cr-Ni)
Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

6.8( DeppumHele, MapmeHcUMHble Hepxaserouue cmarnu | Deppumnble, MapmeHcUMHble Hepxaserowjue cmanu | Deppumble, MapmeHcUMHble Hepxaseroujue cmanu | DeppumHle, MAPMEHCUMHble Hepxaseroue cmanu Nickel-Legierungen (Cr-Ni) Nickel-Legierungen (Cr-Ni)
M-301 M-302 M-303 M-304 M-305 M-306
D |AelA < 600 N/mm? 600800 N/mm? 800-1.000 N/mm? 1.000--1.200 N/mm? 1.200+1.400 N/mm? 1.400+1.600 N/mm?
P Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F Vc | Fz N F
40 |30 13 20| 0,067 160 64 14| 0,061 114 4 10| 0,057 80 27 81 0,057 63 21 6| 0,057 47 16
50 |38 17 20| 0,063 128 64 14| 0,056 91 4 10| 0,054 64 27 8| 0,054 50 21 6 0,054 37 16
63 |47 21 20| 0,067 102 55 14| 0,061 72 35 10| 0,057 51 23 8| 0,057 40 19 6| 0,057 30 13
80 |60 27 20| 0,080 80 51 14| 0,072 57 32 10| 0,068 40 22 8| 0,068 32 17 60,068 23 13
100 |75 33 20| 0,081 64 52 14| 0,074 46 34 10| 0,069 32 22 81 0,069 25 17 60,069 19 13




1236.80

40 |30 13 30| 0,067 239 88 241 0,061 191 63 18| 0,061 143 47 30| 0,067 239 88 241 0,061 191 63 18 | 0,061 143 47
50 |38 17 30| 0,063 191 87 241 0,056 153 63 18| 0,056 115 47 30| 0,063 191 87 241 0,056 153 63 18 | 0,056 115 47
63 |47 |2 30| 0,067 152 74 241 0,061 122 54 181 0,061 91 40 30| 0,067 152 74 241 0,061 122 54 18| 0,061 91 40
80 |60 |27 30 0,080 120 70 241 0,072 96 50 181 0,072 72 37 30| 0,080 120 70 241 0,072 96 50 18] 0,072 72 37
100 |75 |33 30| 0,081 96 A 241 0,074 77 52 18] 0,074 58 39 30| 0,081 96 Al 241 0,074 77 52 18| 0,074 58 39




1236.80

40 |30 13 88| 0,061 704 253 71| 0,061 562 202 271 0,061 214 77 131 0,041 107 26
50 |38 17 88| 0,056 563| 250 71| 0,056 449 199 27| 0,056 171 76 13| 0,037 86 26
63 |47 |2 88| 0,061 447\ 214 71| 0,061 357 7 27 0,061 136 65 131 0,041 68 22
80 |60 |27 88| 0,072 3521 199 71| 0,072 281 159 27 0,072 107 60 13| 0,048 53 20
100 |75 |33 88| 0,074 282|206 71| 0,074 225 164 271 0,074 86 63 13| 0,050 43 21




1236.80

40 |30 13 20| 0,061 160 57 12| 0,057 98 34 28 0,061 223 80
50 |38 17 20| 0,056 128 57 12| 0,054 78 34 28 0,056 178 79
63 |47 |2 20| 0,061 102 49 12| 0,057 62 28 28| 0,061 142 68
80 |60 |27 20| 0,072 80 45 12| 0,068 49 27 28 0,072 m 63
100 |75 |33 20| 0,074 64 47 12| 0,069 39 27 28 0,074 89 65




1236.80

40 |30 13 12| 0,057 98 34 8| 0,054 62 20
50 |38 17 12| 0,054 79 34 8| 0,051 49 20
63 |47 |2 12| 0,057 62 29 8| 0,054 39 17
80 |60 |27 12| 0,068 49 27 8| 0,064 31 16
100 |75 |33 12| 0,069 39 27 8| 0,065 25 16




40 |30 13 80| 0,067 637| 256 56| 0,067 446 179 441 0,067 350 141 36| 0,061 286 103 241 0,061 191 69
50 |38 17 80| 0,063 509 255 56| 0,063 357 179 441 0,063 280 141 36| 0,056 229 102 241 0,056 153 68
63 |47 |2 80| 0,067 404 217 56| 0,067 283 152 441 0,067 222 119 36| 0,061 182 88 241 0,061 121 58
80 |60 |27 80| 0,080 318| 205 56| 0,080 223 143 441 0,080 175 112 36| 0,072 143 81 241 0,072 95 54
100 |75 |33 80| 0,081 255 208 56| 0,081 178 145 441 0,081 140 114 36| 0,074 115 85 241 0,074 76 56




B

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciaiinossidabil, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Ferritic-Martensitic, Austenitic stainless steels
Aciersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Acciai inossidabili, Ferritico-Martensitico, Austenitico
Edelstahle, Ferritisch-martensitisch, Austenitisch

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Feritic-Martensitic, Austenttic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Fenitique-Martensitique, austénitique
Accaiinossidabi, Feritico-Martensitico, Austenitico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Acero inox, Ferritico-Martensitico, Austenitico (Cr-Ni)
Ferritic-Martensitic, Austentic stainless steels, Nickel alloys
Adiersinoxydables, Ferritique-Martensitique, austénitique
Acdaiinossidabil, Ferrtico-Martensitico, Austenttico (r-Ni)
Edelstahle, Fenitisch-martensitisch, Austenitisch (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)

Nickel alloys (Cr-Ni)

Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

Aleacions de niquel (Cr-Ni)
Nickel alloys (Cr-Ni)
Alliages de nickel (Cr-Ni)
Leghe di nichel (Cr-Ni)
Nickel-Legierungen (Cr-Ni)

D.d Qeppumole, MapmeHcuMHele Hepxaserouue cmaru | QeppumHele, MapmeHcUMHele Hepxagetouyue cmanu | DeppurmHele, MapmeHcUmHble Hepxaseroujue cmau | DeppumHble, MApMeHCUMHble HepXaseroujue cmau Nickel-Legierungen (Cr-Ni) Nickel-Legierungen (Cr-Ni)
M-301 M-302 M-303 M-304 M-305 M-306
D |AelA < 600 N/mm? 600+800 N/mm? 800+1.000 N/mm? 1.000+1.200 N/mm? 1.200+1.400 N/mm? 1.400+1.600 N/mm?
CIPPI Ve [ Fz[ N[ F [Ve|[Fz[ N F |[Ve[Fz] N F [Ve|Fz] N F |Ve][FzZ][ N F |Ve][Fz] N]F
40 |30 13 38 0,067 302|122 27| 0,061 215 78 19| 0,057 151 52 15| 0,057 119 4 111 0,057 88 30
50 |38 17 38 0,063 242 1N 27| 0,056 172 77 19| 0,054 121 52 15| 0,054 95 4 111 0,054 70 30
63 |47 |2 38 0,067 1921 103 27| 0,061 136 66 191 0,057 96 44 15| 0,057 76 35 111 0,057 56 25
80 |60 |27 38 0,080 151 97 27 0,072 107 62 19| 0,068 76 42 15| 0,068 60 33 111 0,068 44 24
100 |75 33 381 0,081 121 99 27| 0,074 86 04 19| 0,069 60 4 15| 0,069 48 33 111 0,069 35 24




40 |30 13 60 | 0,067 4771 193 48 0,061 382 139 36| 0,061 286 103 60 | 0,067 4771 193 48 0,061 382( 139 36 | 0,061 286 103
50 |38 17 60| 0,063 3821 191 48| 0,056| 306 138 36| 0,056 229 102 60 | 0,063 3821 191 481 0,056 306 138 36 | 0,056 229 102
63 |47 |2 60| 0,067 303|163 48 0,061 2143 118 36| 0,061 182 88 60 | 0,067 303 163 481 0,061 243 118 36 | 0,061 182 88
80 |60 |27 60| 0,080 239 154 48| 0,072 191 109 36| 0,072 143 81 60| 0,080 239 154 481 0,072 191 109 36 | 0,072 143 81
100 |75 |33 60| 0,081 191 155 48 0,074 153 113 36| 0,074 115 85 60| 0,081 191 155 481 0,074 153 113 36 | 0,074 115 85




40 |30 13 1581 0,061| 1.257| 457 126 0,061 1.003| 364| 48| 0,061 382 139 24| 0,041 191 46
50 |38 17 158 0,056| 1.006| 451 | 126 0,056 802 360 481 0,056 306 138 24 0,037 153 46
63 |47 |2 158 | 0,061 798| 386 | 126| 0,061 637 308 481 0,061 243 118 24| 0,041 121 40
80 |60 |27 158 0,072 629| 360 126 0,072 501 287 481 0,072 191 109 24| 0,048 95 36
100 |75 |33 158 0,074 503 371 126 0,074 401 296 48 0,074 153 113 24 0,050 76 37




40 |30 13 36| 0,061 286|103 22| 0,057 175 61 50 0,061 398 | 144
50 |38 17 36| 0,056 229|102 22| 0,054 140 61 50| 0,056 318 143
63 |47 |2 36| 0,061 182 88 22| 0,057 m 51 50 0,061 253 122
80 |60 |27 36| 0,072 143 81 22| 0,068 88 48 50 0,072 199 113
100 |75 |33 36| 0,074 115 85 22 0,069 70 48 50| 0,074 159 118




40 |30 13 16| 0,057 127 44 10| 0,054 80 26
50 |38 17 16| 0,054 102 44 10| 0,051 64 26
63 |47 |2 16| 0,057 81 37 10| 0,054 51 22
80 |60 |27 16| 0,068 64 35 10| 0,064 40 21
100 |75 |33 16| 0,069 51 35 10| 0,065 32 21
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